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L-—Langs D=Dwars. S=Schliff. B=Buigstaaf. K= Kerfslagstaafie V.M.

Trekstaven: L=5D. L=75 .D=15.
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WERKSPOOR" N.V. AMSTERDAM. |Opmerkingen
MECHANISCH Vooreenduidelijk verioop der
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